Kurzanleitung Schellackpolitur

1) EINLASSEN

a) Vorher wurde rohes Holz mit Schleifpapier bis mind. 180 er Kérnung geschliffen. Noch feiner
brauchen Sie nicht schleifen. Das erledigt das Bimsmehl, das ja auch eine schleifende Wirkung hat.

b) Soll das Holz noch gefirbt werden, firbt man jetzt mit Wasserbeize.

¢) Will man schon mit Schellack bearbeitete Mbel nur iiberarbeiten, entfillt das Einlassen und
Porenfiillen. Gehen Sie gleich zu 3b.

Sie nehmen den Schellack zum Porenfiillen und streichen die zu polierenden Flache einmal mit
einem Pinsel ein. Sie kdnnen das natiirlich auch mit einem Ballen machen. Wichtig ist, das keine
nassen Stellen stehen bleiben, sonst sind nachher Rénder zu sehen. Also beim Aufpinseln gleich mit
einem Ballen hinterher den Uberschuss abnehmen. Sie sehen jetzt den Ton, den das Holz auch mit
der fertigen Schellackpolitur haben wird. Sieht es fleckig aus, liegt das in der Regel daran, das nicht
aller alter Lack ab ist und dort der Schellack nicht eindringen kann. Normalerweise reicht hier ein
erneutes leichte Schleifen und dann erneut einlassen. Uber Nacht trocknen lassen.

2) PORENFULLEN

a)Da immer mehr Freunde der Schellackpolitur Schellack auch auf Weichholz aufbringen: Diese
Nadelhoélzer (Fichte, Kiefer, Larche) haben im Gegensatz zu den Laubhélzern keine Poren, die Sie
fiillen miissen. Das Porenfiillen entfallt also.

b)Einen Ballen nur zum Porenfiillen bestimmen. Wenn das Leinen grob und unbenutzt ist, ist es
hervorragend geeignet. Wegen des Bimsmehls scheuert es trotzdem nach einiger Zeit durch. Damit
man nicht so oft einen neues Tuch nehmen muss, das Leinen, welches ja nur punktuell aufgedriickt
wird, nach dem ersten Durchscheuern einfach etwas in seiner Position verschieben. Wenn man es
geschickt macht, kann man so auf einem Tuch vier Stellen durchscheuern. Diesen Ballen in einem
Glas aufbewahren mit der Kennzeichnung: Zum Porenfiillen.

Nur diesen Ballen zum Porenfiillen benutzen, da nur er immer mit Bimsmehl in Kontakt kommen
soll. Sie wollen jetzt nur Schellack mit Bimsmehl in die Poren reiben. Den Ballen mit dem
Schellack anfeuchten. Der aus der Schachtel enthommene Ballen ist total trocken. Daher braucht
man beim ersten Fiillen schon fast 30ml Schellack. Etwas Bimsmehl auf ein Schélchen geben, das
Leinen vom Ballen nehmen und jetzt mit dem feuchten Baumwolltuch Bimsmehl auftunken. Leinen
wieder iiberziehen. Man nimmt sich jetzt erst mal eine Flache von ca. 40x40 cm vor und fiillt diese
so lange, bis der Ballen nicht mehr gut tiber die Fldche zu fiihren ist, da es zu trocken wird. Dann
kann man erneut Schellack und Bimsmehl aufnehmen. Das kann man so oft machen, bis man meint,
das die Poren zu sind. Aber auch nicht iibertreiben. In der Regel dauert die Porenfiillung auf der
40x40 cm Flache 5 - 10 Minuten. Dann ldsst man tiber Nacht trocknen. Es ist immer besser,
weniger Bimsmehl 6fters aufzutragen, als zuviel und man hat am nachsten Tag Nester oder
Schlieren vom Bimsmehl, die man wieder miithsam abschleifen muss.

Man sollte das Werkstiick so platzieren, das man auch sieht, wie sich die Poren nach und nach
fiillen und die Flache immer glatter wird. Ja nach Holzart (z.B. bei Kirsche ) kann das schnell
gehen, oder langer dauern( z.B. Esche). Man fiillt jetzt immer wieder ca. 5-10ml Schellack in den
Ballen und taucht ihn evt. erneut ins Bimsmehl. Schauen Sie zwischen Leinen und Baumwolle. Ist
dort weiterhin weissliches Bimsmehl zu sehen, brauchen Sie nur weiteren Schellack einspritzen.
Beim Porenfiillen horen Sie die ganze Zeit iiber ein schleifendes Gerdusch. Von schrédg ins Licht
betrachtet sehen Sie auch, das Sie ein Art feine Schmiere in das Holz reiben. Das ist das Bimsmehl,
was natiirlich auch immer eine schleifende Wirkung hat. Wenn Sie dieses Gemisch aus Bimsmehl
und Schellack deutlich sehen, ist Thr Ballen genau richtig, weder zu trocken noch zu na8. Feucht ist
genau richtig. Sie kénnen ruhig beliebig lang iiber eine Stelle reiben, bis die Poren zu sind und
gehen dann zur nachsten Flache von ca. 40 x40 cm. Mit einem zu feuchten Ballen kann man beim
Porenfiillen im Gegensatz zur Deckpolitur keinen Schaden anrichten. Da Sie beim Porenfiillen nur
Schellack mit Bimsmehl in die Poren reiben wollen, muss die Flache auch nicht glanzen. Eine



glanzende Flache ware hier ehr ein Zeichen von einem zu trockenen Ballen. Er muss so feucht sein,

das er gut iiber die Flache zu fiihren ist.

Woran erkenne ich nun, das meine Poren zu sind? Wenn ich mit dem Ballen iiber eine Stelle gehe
und ich im schragen Licht sehe, das die Flache glatt ist, ist an dieser Stelle fiir diese erste
Porenfiillung erst mal genug Porenfiillung aufgetragen. Wenige Sekunden spaéter sieht diese Stelle
schon nicht mehr glatt aus, da sich der Alkohol verfliichtigt hat und die Stelle wieder nicht gefiillt
aussieht. Aber es bringt jetzt nichts die Stelle weiterhin Poren zu fiillen. Fiir heute ist genug
eingerieben. Das ganze muss jetzt bis morgen nachsacken. Im Moment geht jetzt einfach nicht mehr
in diese Poren. Immer das Bimsmehl zwischen Leinen und Baumwolle. Streuen Sie kein Bimsmehl
auf die Flache, das wird schnell zu viel, mit folgendem, zeitaufwendigen Abschleifen am néachsten
Tag. Auch wird das Bimsmehl nicht griindlich genug mit Schellack ummantelt und Sie haben
nachher vielleicht weille Stellen unter der Politur. Neue Erkenntnisse nach genauen Beobachtungen
beim Porenffiillen:

Wenn man den Ballen in der Regel in kreisenden Bewegungen oder quer zur Maserung fiihrt, sollte
man, bevor man aufhért, krédftig den Ballen in Richtung der Maserung aufreiben, ruhig sogar
aufpressen. Das bringt echt was, gerade bei groferen Poren. Der Inhalt der Poren sackt nach
Verdunsten des Alkohols iiber Nacht wieder etwas zusammen.

Am néchsten und iiberndchsten Tag sollte man das Porenfiillen wiederholen, bei grobporigen
Holzern auch ofters. Mit 320er - 400er Schleifpapier sollte man die Flache vorher nochmal glétten
oder auch mit dem mitgesandten Schleifflies. In der Regel ist das aber nicht notwendig, da Sie kein
Bimsmehl auf die Flache streuen. Wenn Sie aber mit einem zu trockenen Ballen porengefiillt haben,
konnte sich Bimsmehl auf der Oberfldche abgelagert haben, das Sie dann erst wieder hiermit
entfernen.

3) DECKPOLITUR

a) komplett neuer Aufbau eine Politur:

Einen Ballen nur fiir die Deckpolitur nehmen. In einem separaten Glas aufbewahren. Kein
Bimsmehl verwenden. Der Ballen darf bei dem ersten Deckpoliturauftrag ruhig noch etwas feuchter
sein, da Sie ja noch keinen aufgetragenen Schellack abreiben kénnen. Wenn der Ballen noch
ungebraucht ist und damit ganz trocken, dann benétigt man, wie beim Porenfiillen auch schon mal
bis 30 ml Schellack beim ersten Befiillen. 2 Trépfchen Ol auf jeden Ballen damit man mit dem
Schellack nicht auf der Flache kleben bleibt. Bei einem feuchten Ballen vom Vortag nur 1x (10ml +
2 Tropfen Ol) nehmen. Mit jeweils einer Ballenfiillung eine etwa 40x40cm groBe Fliche bearbeiten.
Wegen der hauchdiinnen Auftréige gibt es keine Uberginge. Man kann groRere Flachen, z.B 120x40
cm aber auch erst mal komplett mit einer Ballenfiillung bearbeiten und geht dann auch mit den
beiden folgenden Ballen iiber die ganze Flache. Bis ich dann ndmlich wieder beim Polieren iiber die
gleiche Stelle komme, kann diese schon ldanger trocknen, was die Gefahr des Abreibens des schon
aufgetragenen Schellackes mindert. Da viele Polierer kleine Flache bearbeiten (Gitarre) kann es
auch von Vorteil sein, mit einem kleineren Ballen zu arbeiten, also z.B. mit der halben Grofe und
Gewicht. Dann nimmt man natiirlich nur 5ml Schellack und einen Tropfen Ol.

Wenn der Ballen schon iiber die Flache gleitet und Sie eine Wolkenbildung sehen, die durch die
Verdunstung des Alkohols im Ol entsteht, dann polieren Sie richtig.

Ist er trocken, das ist er spatestens dann, wenn Sie merken, das er nicht mehr so schon gleitet,
vielleicht sogar kurz stockt, dann beenden Sie die Politur dieses Abschnittes. Sie fiillen den Ballen
wieder mit 10 ml Schellack und 2 Tropfen Ol und bearbeiten die néchste Fliche. Uber Nacht
trocknen lassen.

Die weiteren Deckpolituren sind jetzt die schwierigeren aber auch die entscheidenden: Der
Ballen darf nicht mehr zu feucht sein. Nur die maximale Menge von 10ml nehmen und 2 Tropfen
Ol. Damit etwa 40x40 cm bearbeiten, bis der Ballen trocken ist. Eine bearbeitete Fliche immer
wieder iiber Nacht trocknen lassen. Wir tragen in der Regel an drei aufeinander folgenden Tagen
jeweils auf jede Fldache einen Ballen auf. Man kann zur Sicherheit auch erst mal 5ml Schellack und
einen Tropfen Ol nehmen. Vielleicht ist der Ballen vom Vortag gar nicht so trocken auspoliert und
ist mit den 10ml dann nass. Ich glaube, hier passieren die meisten Fehler: Der Ballen ist zu feucht.



Dann lieber warten, bis ein Teil des Alkohols verdunstet ist, oder den Ballen auf irgendeiner
Ersatzfliache, z.b innen etwas trockener reiben.

Polieren Sie ein grofleres Mdbelteil mit mehreren Seiten, kénnen Sie wie folgt vorgehen: Morgens
rechte Seite und Vorderseite, abends die linke Seite. Die Schellackpolitur wird ja so diinn
aufgetragen, das Sie bereits nach wenigen Minuten darauf fassen kénnen, ohne kleben zu bleiben
oder Abdriicke zu hinterlassen. Aber alles das funktioniert nur, wenn die Schellackpolitur in der
Konzentration vorliegt, wie ich das immer wieder sage. Mit einer zu stark konzentrierten
Schellackpolitur gibt es nur Millerfolge.

3 b) Will man eine bereits vor langer Zeit polierte Fliche iiberarbeiten, kann man mit dem 320 -
400er Schleifpapier sehr gut Schmutz und Unebenheiten beseitigen und anschliefend gleich
Deckpolieren. Manchmal ist aber auch fettiges (Handschweil3) oder etwas von nicht trocknenden
Olen, von Putzmitteln oder falschen Mobelpolituren auf der Oberfliche, so das es sein kann, das der
Schellack sich an einigen Stellen oder sogar komplett gar nicht auftragen ldsst. Dann kann man mit
Alkohol die Fldche abreiben, aber nur kurz, denn die vorhandene Deckpolitur méchte man ja
moglichst erhalten. Je nach Art der Verschmutzung kann es aber auch schon reichen mit einem
feuchtes Tuch Verunreinigungen zu entfernen.

Bei diinnem Furnier, wie es immer wieder bei Wurzelholz zu sehen ist, sollte man gar nicht mit
Schleifpapier schleifen. Zu schnell ist man hier auf dem Blindholz. Dann lieber ein Schleifflies zum
Entfernen von Verunreinigungen benutzen und /oder etwas Alkohol. Das Schleifflies ist gerade bei
Profilen oft sehr gut geeignet.

Gibt es kleine Ausbriiche bei Furnierungen, sollten diese mit Schellackkitt geschlossen werden, wie
ich das in einem Video zeige: ,,Schellackkitt in Stangen fiir die Schellackpolitur.*

Manchmal reicht es auch schon, an einer Stelle, wo das Furnier fehlt, etwas Wasserbeize auf das
Blindholz aufzutragen und anschliefend einfach mit zu polieren. Sie fallt dann oft gar nicht mehr
auf.

Der erste Deckpoliturauftrag geht nach einem Schleifen mit Schleifpapier nicht so gleitend voran
wie die spéteren, da sich durch das Schleifen trotz Abstaubens noch Partikel auf der Oberfldche
befinden, die eine schleifende und das Leinen verunreinigende Wirkung haben. Nach dem
Abwischen mit Alkohol ist das nicht der Fall. Beim Uberpolieren reichen manchmal schon ein oder
zwei Auftrdge pro Flache um den gewiinschten Glanz einer schonen schellackpolierten Fldche
herzustellen.

Diese Anleitung wird sich immer mal wieder verdndern, da ich auch nach Jahrzehnten Erfahrung
mit der Schellackpolitur durch eigene Beobachtung und Ausprobieren immer mal wieder
Verbesserungen erkenne. Auch ist es gar nicht so einfach, Arbeitsgdnge zu formulieren, die man oft
nur nach Gefiihl vollzieht und vielleicht auch nicht immer gleich handhabt.

In Bezug auf die Weiternutzung eines Ballens muss ich doch friiherer Aussagen von mir
relativieren. Bei genauer Beobachtung habe ich festgestellt, das ein Ballen, der iiber Wochen im
Glas lagert und hart geworden ist, besser nicht mehr benutzt werden sollte. Besonders bei der
Deckpolitur wird der Auftrag doch viel schwieriger, auch wenn man den Ballen wieder feucht
gemacht hat. Die Abgabe des Schellackes ist nicht mehr optimal, der Ballen geht weniger gut {iber
die Oberfldche, auch wenn man mehr Ol benutzt. Also am besten bei einem neuen Projekt mit
einem komplett neuen Ballen beginnen. Das sollte einen aber nicht aufhalten wahrend eines
Projektes, bei der der Ballen im Glas feucht bleibt, bei der Porenfiillung nur das durchgescheuerte
Leinen zu ersetzen.
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